
 SiO2    Al2O3    Fe2O3    CaO MgO Cr2O3 total moisture

01.02.2019 1,5 9,6 16,3 0,1 13,3 59,2 100,0 0,06

01.02.2019 1,5 9,5 16,4 0,1 13,5 59,0 100,0 0,08


